
AFP-Seminar Überblick: Methoden Vorlage 6

TEM (Fortsetzung)

TEM-Bilder der Blockstruktur von Nb4/4[Nb13W3O44]

III. Bildgebende Verfahren 2: Rastersondenmethoden
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