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4. Elektronenbeugung an Oberflichen (RHEED, LEED)
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Prinzipaufbau O auf Cu(110): (2x1)- und c(6x2)-Uberstruktur
5. EXAFS
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Radiale  Verteilung  nach
EXAFS-Daten x3y(k) Fourier-Transformation



