Vorlesung Methoden der Festkorperchemie Vorlage 15

5. Neutronenbeugung
5.1. Anwendungsbeispiele

Bestimmung von Strukturen mit ’leichten’ Elementen
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Bestimmung magnetischer Strukturen
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